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常用标准推荐


	 NBT 10520-2021 现代化安全高效
	 NBT 10522.1-2021 矿用自动控制
	 NBT 10522.3-2021 矿用自动控制
	 NBT 10522.4-2021 矿用自动控制
	 QSY 1858-2015 页岩气地面工程设
	 QSY 1861-2016 岩样成像录井技术
	 QSY 1862-2016 元素录井技术规范
	 QSY 1864-2016 井下作业工作量统
	 HGT 5949-2021 红色基 KD(3-氨基
	 HGT 5951-2021 邻甲氧基乙酰乙酰
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1范围
本标准规定了LED用稀土硅酸盐荧光粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质
量证明书。
本标准适用于经高温反应制得的稀土硅酸盐体系荧光粉,该体系荧光粉在250nm~500nm的紫
外光、蓝光激发下发出绿光、黄绿光、黄光橙色光,与440nm~500nm的蓝光激发光源能够复合出各
种色温的白光,主要用于紫外或蓝光LED芯片激发的LED灯。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版本)适用于本文件。
GB/T 5838荧 光粉名词术语
GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 14634.5- -2002灯用稀 土三基色荧光粉试验方法第 5部分:密度的测定
GB/T 15676稀土术语
GB/T20170.1--2006稀土金属及其化合物物理性能测试方法稀土化合物粒度分布的测定
GB/T 30454- 2013 LED 用稀土硅酸盐荧光粉试验方法
CIE 1931 XYZ 标准色度系统
3术语和定义
GB/T 15676、GB/T 5838界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
标准荧光粉standard phosphors
按指定牌号及--定要求制得的，并经过性能标定的用于产品相对亮度测量用的荧光粉。
注:本标准采用LED用稀土硅酸盐荧光粉相对亮度标准样品作为标准荧光粉。
3.2
相对亮度relative brightness
在规定的激发条件下,荧光粉试样与标准荧光粉样品的亮度之比。符号:Br。














下载地址  





百度网盘  




注意事项


 
1、本站所有资源统一提取码为：BZ22（输入时不区分大小写）,个别文件如不同，在文档介绍页会标出。

 

2、本站所有资源均为百度网盘分享的方式提供下载，下载前请注册百度网盘账户；

 

3、点击【下载】后，将跳转到百度网盘分享链接，输入提取码，即可提取文件；

 

4、为防止恶意下载，本站非注册用户不能下载，需下载请提前注册好会员，网站顶部有快捷注册通道。

 

5、注册会员是免费的，并且每天可免费下载2～5个标准，以供大家学习所用。

 

6、为防止恶意注册，每个电脑只能注册一个账户；

 

7、如下载过程遇到问题，请及时联系本站；

 
8、本站是不以营利为目的非经营性个人网站；

 

9、本站为广大标准需求者提供标准下载，所有标准文本均为网上搜集而来，均可免费下载；

 

10、本站上所有标准均为网上搜集，不做任何更改，对标准文本上出现的错误，多页，残页，差页等均不负责，不解释；

 

11、本站上所有标准均免费提供，对其中出现的赞助充值活动，是对本站的赞助，用以维护日常服务器等所需的费用，并不是用来购买下载标准的；

 

12、本站所有资源仅为个人学习所用，切勿用于其他商业用途；

 


13、本站所提供的标准，均为网上收集而来，若相关的标准侵犯了您的版权利益，请及时联系我们进行删除。
 

14、本站唯一客服邮箱：biaozhun99_hz#163.com (将#换成@)
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